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Исследовано влияние структуры волокнистых плит 
на теплопроводность минераловатного утеплителя. 
Показано наличие разной теплопроводности у 
минераловатных плит одной плотности, но  
различной структуры.  Полученные результаты 
могут быть использованы при расчете 
термического сопротивления и монтаже 
теплоизоляции ограждающих конструкций. 

Influence of structure of fibrous plates on heat 
conductivity at mineral wool a heater is investigated. 
Presence of different heat conductivity at mineral wool 
plates of one density, but various structures is shown. 
The received results can be used at calculation of 
thermal resistance and installation thermal isolation 
protecting designs. 
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Результирующая теплопроводность волокнистого 

теплоизоляционного материала складывается из кондукционной 

составляющей теплопроводности воздуха в порах,  кондукционной  и 

радиационной составляющих теплопроводности минеральной матрицы [1-

4]. При этом принимается, что для эффективной волокнистой 

теплоизоляции,  конвективной составляющей теплопередачи можно 

пренебречь в  связи с соизмеримостью эффективного размера пор с длиной 

свободного пробега молекул воздуха. Под эффективным размером пор 

принималось расстояние (просвет) между двумя соседними волокнами. 

Моделирование процесса теплопередачи с вышеперечисленными 

допущениями показало, что величины, входящие в результирующую 

теплопроводность, могут отличаться для плит различной ориентации 

волокон, следствием чего является изменение расчетной 

теплопроводности.  

Для плит слоистой структуры (рисунок 1) обеспечение 

максимального термического сопротивления реализуется  при ориентации 
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теплового потока  поперек слоев минеральных волокон, эксплуатируемых 

в условиях стеновой изоляции отапливаемого здания [5], когда они 

расположены параллельно друг другу, без переплетений и защемлений, 

образуя поры, за эффективный размер которых принимается расстояние 

между двумя соседними параллельными волокнами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения диаметра волокон: 
 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость теплопроводности от плотности 

волокнистой плиты слоистой структуры и диаметра минерального волокна 
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Для плит однородной пространственной структуры (рисунок 2) 

волокна того же состава и диаметра имеют взаимно ортогональное 

пересечение в пространстве, образуя одинаковые по размеру в трех 

направлениях эффективные поры.  
 

 
Условные обозначения диаметра волокон: 

 
 
 

Рисунок 2 – Зависимость теплопроводности от плотности волокнистой 
плиты пространственной структуры и диаметра минерального волокна 
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волокнистых плит различной структуры  при одной средней плотности и 

диаметре волокон отличается друг от друга. Зависимость 

теплопроводности для  плит одной и той же структуры характеризуется  

увеличением теплопроводности с  увеличением средней плотности  и 

диаметра минерального волокна. Это объясняется разной величиной 

эквивалентного размера пор при различной упаковке волокон.  

Однако влияние составляющих теплопроводности носит 

неоднозначный характер, что  иллюстрируется повышением 

результирующей теплопроводности при уменьшении средней плотности 

плит ниже определенной для каждого диаметра волокон величины 

(наличие перегиба кривых на рисунках 1 и 2).  

Наибольшее влияние в формировании отличий имеет кондукционная 

составляющая теплопроводности воздуха, которая для плит 

горизонтальной структуры меньше за счет более малого эффективного 

размера пор. Однако это справедливо для теплового потока, направленного 

строго поперек волокон, для других направлений игнорирование 

конвекционной составляющей теплопередачи  может привести к 

переоценке величины термического сопротивления  материала.  

Для плит любой  структуры наличие разноплотности или локальной 

переориентации волокон в теле плиты сказывается на теплопередаче за 

счет изменения эффективного размера пор. Для плит слоистой структуры 

направление вектора теплопередачи потока вдоль слоя волокон  

увеличивает значение кондукционной составляющей теплопроводности 

воздуха за счет резкого увеличения эквивалентного размера пор, что 

должно быть указано в строительной технологической документации в 

целях исключения произвольной ориентации утеплителя  анизотропной 

структуры в  ограждающих конструкциях. 

           При расчете термического сопротивления ограждающей 

конструкции создание многослойных ограждающих конструкций из 
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разноплотных слоев или однородных по плотности, но различных по 

структурной  ориентации к тепловому потоку, должно учитываться на 

стадии проектирования. Для минераловатной теплоизоляции различной 

структуры  при проектировании и монтаже необходимо учитывать ее 

оптимальное расположение в конструкциях в соответствии со 

структурными особенностями.  
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